
cYl,'Jì? i'* Ficha de Datos Materiales

para: DGVOS H
La aleación universal cumple las normas lS0 2267 lTipo 4 e lS0 9693
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2. Propiedades Físicas
lntervalo de fusión 960-1065"C
Densidad I5.B g/cms
Módulo de Elasticidad 105 GPa
Coeficiente de expansión térmica (25'C-5OO"C) 16.0xlO 6 K 1

Coeficiente de expansión térmica (25"C-6OO"C) 16.4x10'6 K t

Color amarillo

3. Propiedades Mecánicas Jespués del coladc postcocción ablandado
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4. Test Biológico

Test de citotoxicidad según ISO 10993-5:
El efecto citotóxico de la aleación fue probado con la prueba de extracción.
(Proyecto, 981313A, 09.12.1998, BSL Bioservice, DE-82152 Planegg, Alemania)

Test de sensibilización según ISO 10993-10:

La sensibilización alérgica de la aleación fue probada con la prueba de maximización.
(Proyecto 981312A, 28.I2.1998, BSL Bioservice, DE-82152 Planegg, Alemania)

Test de mutagenicidad (AMES) según ISO 10993-3:

No se han realizado test de AMES.

Resultados:

La aleación no mostró ningún potencial citotóxico y no causó ninguna sensibilización alérgica
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5. Certificación
La aleación universal cumple las normas ISO 22674lIipo 4 e lS0 9693.

El examen de corrosión según estándar lS0 1562 muestra que fue liberado un total de B.4p{cm2x7d (limite:
200pflcm2x7d).

Manufactura, embalaje y entrega estan constantamente controladas segrln los estándares de las directrices de
calidad lS0 9001 y ISO 13485.
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