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합금	사용	설명서
V-Gnathos Plus, Esteticor® Ideal H, Esteticor® Avenir, V-Supragold, 

Esteticor® Cosmor H, V-Classic, Esteticor® Implant 76
1 사용	설명서	적용	범위

이	사용	지침은	섹션	29에서	다루는	제품에	적용됩니다.	본	사용	설명서의	출간으로	이전에	발간된	모든	버전은	유효성을	상실합니다.	제조업체는	
이러한	사용	지침을	준수하지	 아	발생한	손상에	대한	모든	책임을	거부합니다.

2 상표명
섹션	29를	참조하십시오.

3 규정에	맞는	사용
본	제품은	보철	수복	및	치과	병원	또는	실험실	내	처리	지원에	사용됩니다.

4 임상적	예상	이점
저작	기능	회복	및	심미성	개선.

이	설명서에서	다루는	이식형	제품을	위한	이식형	장치에	대한	안전성	및	임상	성과	요약의	짧은	보고서	(안전	및	임상	성능	요약,	SSCP)는	당사	웹
사이트에서	볼	수	있으며	아래	주소에서	액세스할	수	있습니다:	www.cmsa.ch/docs.

5 제품	설명
금	함량이	높은	불연성	합금으로	구성된	이	그룹에는	기계적	특성과	물리적	특성이	서로	다른	합금들이	포함되어	있습니다.	따라서	더욱	폭넓은	범
위에	적용할	수	있습니다.	예를	들어	타입	2(고강도)	합금은	스팬이	짧은	인레이와	브릿지에	사용하기에	적합합니다.	타입	4(초고강도)	합금은	스팬
이	긴	브릿지,	밀링	작업,	제작	요소와	결합된	작업을	위해	개발되었습니다.	이	합금은	납착에	문제없이	사용할	수	있고	주조에	사용하기에도	적합합
니다.	주조	링이나	납착	블록에서	서서히	실온으로	식히면	자가	경화됩니다.	따라서	추가적인	열	처리가	필요하지	 습니다.

6 징후들

합금
a b c d e f

V-Gnathos Plus    

Esteticor® Ideal H     

Esteticor® Avenir     

V-Supragold    

Esteticor® Cosmor H     

V-Classic    

Esteticor® Implant 76    

a

	인레이,	온레이,	¾	크라운
b

개별	코핑
c

스팬이	짧은	브릿지

d

스팬이	긴	브릿지
e

밀링	작업
f

클라스프,	소형	및	대형	커넥
터

7 금기
–	건강상의	이유로	정기적으로	요구되는	검진	약속을	지킬	수	없는	환자.	
–	이갈이	또는	기타	기능	이상	습관이	있는	환자.
–	제품에	사용된	재료에	알레르기가	있는	환자,	섹션	19	참조.
–	환자의	기존	구강	상태로	제품의	올바른	사용이	불가능합니다.

8 호환	제품
납착재	및	레이저	용접	와이어

합금 납착재 레이저	용접	와이어
소성	전 소성	후

V-Gnathos Plus S.G	1030 S.G	750 LW N° 1

Esteticor® Ideal H S.G	1030 S.G	810 S.G	750 LW N° 1

Esteticor® Avenir S.G	1030 S.G	810 S.G	750 LW N° 1

V-Supragold S.G	1080 S.G	750 LW N° 2

Esteticor® Cosmor H S.G	1080 S.G	810 S.G	750 LW N° 2

V-Classic S.W	1125 S.G	750 LW N° 2

Esteticor® Implant 76 S.G	1055 S.G	1030 S.G	750 LW N° 3
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섹션	29에서	다루는	제품	외에도	완성된	의치	제조에는	일반	실험실용	다양한	제품이	필요합니다.	다음은	Cendres+Métaux	SA가	포트폴리오에서	
제공하는	재료	선택입니다.

08052138 Polyurock Kit 08055014 Livento®	invest	Powder	(50	x	100	g)
08052135 Polyurock Catalyst 083739 Livento®	invest	Liquid		(1000	ml)
08052137 Polyurock	Mixer 08052160 uniVest®	Plus	Powder	(30	x	150	g)
08052149 ABF	Wax	Universal 08052161 uniVest®	Plus	Liquid	(1000	ml)
08052150 ABF	Wax	Creativ	light 08052162 uniVest®	Rapid	Powder	(30	x	150	g)
08052151 ABF	Wax	Creativ	dark 08052163 uniVest®	Rapid	Liquid	(1000	ml)
08052154 ABF	Wax	Special	 080181 CM	soldering	investment	(4	kg)
08052148 ABF	Wax	Margin 080229 CM soldering paste

08052153 ABF	Wax	Position	 08052307 Legabril	Diamond	(50	g)
08052152 ABF	Wax	Tecno	

9 전문가의	자격
전문	치과	및	치과	기술에	대한	전문성이	필요합니다.	최신	사용	설명서를	항상	이용할	수	있어야	하며	첫	사용	전	완전히	읽고	이해해야	합니다.	의
치	제조	및	유지	관리는	자격을	갖춘	전문가만	수행할	수	있습니다.	
전문가를	위한	중요	정보

더	큰	주의를	알리는	경고	기호

10 규정
미국	연방법은	무면허	치과의사가	사용하거나	판매하는	것을	금지합니다.

11 부작용
이	제품은	제품에	사용된	재료에	알레르기가	있거나	알레르기가	의심되는	환자(섹션	19	참조)	또는	사전	알레르기학적	설명	후에만	사용할	수	없습
니다.
보조	기구는	니켈을	포함할	수	있습니다.
적절히	사용하면	부작용을	배제할	수	있습니다.

12 경고	지침
자기	공명(MR)	환경
제품은	MR	환경에서	안전	및	호환성이	평가되지	 았습니다.
제품은	MR	환경에서	가열	및	마이그레이션에	대해	테스트되지	 았습니다.

13 일반	지침
n/a

14 예방	조치
-	여러	합금	또는	유사	유형의	합금을	서로	혼합하는	것은	허용되지	 습니다!
-	주조	시	틴팅	처리된	보안경과	보호	장갑을	착용하십시오.
-	스트리핑	시	보안경,	내산성	장갑,	호흡	보호구를	착용하십시오.
–	제품	구성	요소는	비멸균	상태로	인도됩니다.	자세한	내용은	섹션	16	"재처리"를	참조하십시오.
–	항상	안전을	위해	적합한	보호복을	착용하십시오.	특히	연삭	시에는	보안경과	분진	마스크를	착용하고	흡입	장치를	사용할	것을	권장합니다.	

15 일회용
일회용으로	제작되었으며	그에	따라	«일회용»	라벨이	붙은	제품은	사용	중에	일정량의	부하를	받고	기능을	잃을	때까지	마모가	증가합니다.

«일회용»	으로	표시된	제품의	다중	사용은	테스트되지	 았습니다.	그것은	제품의	안전,	기능	및	성능에	영향을	미치고	또한	감염	전파의	위험을	증
가시킬	수	있습니다.

16 처리
모든	시스템	구성	요소를	포함한	보철	작업은	각	작업	단계	전에	세척,	소독	및	필요한	경우	멸균해야	합니다.	
금속	합금,	고성능	폴리머(Pekkton®)	및	세라믹으로	만든	재료는	증기	멸균에	적합합니다.	Pekkton®을	제외하고	플라스틱	구성	요소는	증기	멸균에	
적합하지	 습니다.
소독	및	멸균	공정	선택	시	국가별	공시	가이드라인	및	«외과	및	보철	제품	처리»	사용	설명서에	유의하십시오(www.cmsa.ch/docs).

17 적용	범위
고정	및	분리식	의치.

18 시술	절차

18.1 모델링
프레임워크	제작에	일반적으로	사용되는	모델링	기법.	왁스의	최소	두께	0.4mm.	브릿지	작업	시	접합부의	단면적이	6-9mm2	이상인지에	유의해야	
합니다.	구개부	내	인레이	형태의	보강재나	치열궁을	모델링하여	안정성을	더욱	높일	수	있습니다.	통풍구와	냉각	핀을	장착하면	주조	결과물이	더
욱	개선됩니다.

18.2 주입선
직접적으로(Ø	3.5mm	왁스	와이어)	또는	크로스바를	사용하여	간접적으로(Ø	5.0mm)	주입선을	설치할	수	있습니다.	가공치에	대한	피더	주입선은	
약	Ø	4mm여야	합니다. 
단단한	크라운	및	브릿지의	경우	냉각	핀(약	Ø	1.0mm)을	장착하여	주조	품질을	높일	수	있습니다.	이때	납형은	열	중심의	바깥,	즉	주조	링	벽면	근
처이고	주조	링	상단	끝부분과	약	5mm	떨어진	곳에	있어야	합니다.	3개	이하의	브릿지와	개별	코핑에는	원형	주입선을	사용할	것을	권장합니다.	원
형	주입선은	주조	링	내	납형의	이상적인	위치를	보장하여	제어된	방식으로	냉각이	가능하도록	합니다.
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18.3 매몰
스틸	주조	링	사용	시	매몰재가	원활하게	팽창되도록	내화	라이너를	사용하십시오.
이	유형의	합금에	적합한	Cendres+Métaux의	매몰재는	다음과	같습니다.
uniVest	Plus:	무흑연,	무석고,	인산염	결합형	범용	매몰재
uniVest	Rapid:	무흑연,	인산염	결합형	매몰재
Livento®	invest:	리튬	디실리케이트	세라믹	및	기타	프레스	세라믹용	특수	매몰재.	내화성	스텀프	제조.	메탈	주조	기술.
석고	결합	매몰재를	이	합급	유형에	사용하면	안	됩니다!

급속	주조	기술:	소환	가능한	플라스틱	구성	요소를	사용하면	매몰재에	박리	부위가	발생할	수	있습니다.

18.4 예열
매몰재의	구체적인	데이터(경화	시간	등)에	유의해야	합니다.	실린더	크기에	따라	20-45분의	예열	시간을	준수해야	합니다.

합금
예열 도가니 주조	온도
°C °C

V-Gnathos Plus 750 2 1390
Esteticor® Ideal H 800 1 2 3 1270–1320
Esteticor® Avenir 800 1 2 3 1285–1335
V-Supragold 850 1 2 3 1320–1380
Esteticor® Cosmor H 850 1 2 3 1380–1420
V-Classic 850 1 2 3 1420–1450
Esteticor® Implant 76 850 2 3 1390–1440
1 =		흑연	도가니 

2 =	범용	세라믹	도가니
3 =	유리	탄소	도가니

합금	재사용
산화알루미늄으로	샌드	블라이스팅하여	완벽히	청소한	주입관과	버튼만	사용하고,	1⁄3	이상의	새	재료를	추가하십시오.

18.5 주조
합금	주조	온도에	유의하십시오.	기존의	주조기를	사용하여	합금을	용융할	수	있습니다.	주조	전에	토치의	압력비가	권장	압력비인	프로판(0.5bar)/
산소(1.0bar)로	되어	있는지	점검하고	조정하십시오.	그래야만	주조에	결정적인	역할을	하는	중성	화염을	잉여	가스	및	잉여	산소	없이	조정할	수	있
습니다.	용융	전에	플럭스	한	줌을	추가하십시오.	소성로와	도가니가	주조	온도에	도달하기	전까지는	저항	가열식	주조기에	합금을	추가하지	마십
시오. 
플럭스:	결정화된	붕산.
권장	주조	과정(의무	사항	아님)
합금

프로판/산소	화염
추가	용융	5-10초

진공	압력	주조,	전기	가열식	저
항로	사용
추가	용융	40-60초

원심	주조,	전기	가열식	저항
로	사용

추가	용융	40-60초

대기에서	고주파	유도

추가	용융	5-10초

보호	가스에서	고주파	유도

추가	용융	5-10초

V-Gnathos Plus ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Esteticor® Ideal H ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Esteticor® Avenir ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

V-Supragold ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Esteticor® Cosmor H ✔ ✔ ✔

V-Classic ✔ ✔ ✔

Esteticor® Implant 76 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

열	처리	
합금

마무리	전	프레임워크	열	처리(선택	사항) 어닐링 경화 세라믹	결합	연마석으로	프레임워크	표
면	다듬기

V-Gnathos Plus 900	°C	/	15	min	/	H
2
O 450	°C	/	15	min	/	air* ✔

Esteticor® Ideal H 950	°C	/	10	min	/	air 900	°C	/	15	min	/	H
2
O 550	°C	/	15	min	/	air* ✔

Esteticor® Avenir ✔

V-Supragold ✔

Esteticor® Cosmor H 950	°C	/	10	min	/	air 900	°C	/	15	min	/	H
2
O 550	°C	/	15	min	/	air* ✔

V-Classic 900	°C	/	15	min	/	H
2
O 550	°C	/	15	min	/	air* ✔

Esteticor® Implant 76 600	°C	/	15	min	/	air ✔

*	경화	전	어닐링	 	 	 **	소성/납착	시(<	820°C)

기공이	있는	주조물	방지
과도한	부식을	방지하려면	마무리	및	폴리싱	후	납형	표면에	공동	및	기공이	없어야	합니다.

18.6 납형	냉각
주조	링을	주조	후	급속	냉각하지	말고	서서히	실온으로	식히십시오.
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18.7 마무리
크로스컷	카바이드	버를	사용하여	표면을	가공한	다음	세라믹	결합	연마석으로	균일하게	연마하는	것이	좋습니다.	

합금
재활용되지	않는	산화알
루미늄(Al

2
O

3
)	50µm로	샌

드	블라스팅(2-4bar)

스팀제트로	청소 산화	소성 산화	소성	후	따뜻하고	깨끗
한	10vol%의	황산(H

2
SO

4
)에

서	스트리핑

산화	소성	후	재활용되지	않는	
산화알루미늄(Al

2
O

3
)	50µm로	

샌드	블라스팅(2-4bar)
진공	사용 진공	미사용

V-Gnathos Plus ✔ ✔ 950	°C	/	10	min ✔

Esteticor® Ideal H ✔ ✔ 960	°C	/	5	min ✔

Esteticor® Avenir ✔ ✔ 900	°C	/	10	min ✔

V-Supragold ✔ ✔ 950	°C	/	10	min
Esteticor® Cosmor H ✔ ✔ 960	°C	/	5	min
V-Classic ✔ ✔ 950	°C	/	10	min
Esteticor® Implant 76 ✔ ✔ 900	°C	/	10	min

18.8 납착
납착	시	프로판/산소	토치와	CM	납착	페이스트를	사용할	것을	권장합니다.	어두운	보안경은	납착	과정을	더욱	효과적으로	확인할	수	있도록	돕습니
다.	납착	블록은	안정성이	보장되도록	설계되어야	합니다.	납착	접합부의	간격이	0.1-0.2mm이고	최대한	평행하면	안정적인	접합이	보장됩니다.

18.9 스트리핑
소성	또는	납착	후	따뜻하고	깨끗한	10vol%의	황산(H

2
SO

4
)에서	스트리핑하십시오.

다른	스트리핑제를	사용하는	경우	해당	제조업체의	정보에	유의해야	합니다.

18.10 열	처리(선택	사항)
일부	합금은	주조	후에도	최대	수준의	기계적	특성을	갖지	못합니다.	따라서	세라믹으로	축성되지	 은	플라스틱	소재	제작	요소	사용	작업과	스팬
이	긴	브릿지의	경우,	주조	후에(프레임워크가	청소된	상태,	주입선은	아직	분리되지	 음)	작업물을	세라믹	소성로에서	열	처리해야	합니다(열	처
리	관련	정보는	뒷면의	표	참조).	이	열	처리	과정을	수행하면	프레임워크를	훨씬	더	쉽게	다듬을	수	있고	연삭	시	합금의	겹침을	방지할	수	있습니
다.	또한	주조	시	프레임워크에	발생할	수	있는	응력도	완화됩니다.

18.11 프레임워크	표면	도금
도금은	사용자의	책임하에	수행되어야	합니다.

18.12 폴리싱
노출된	메탈	표면은	마지막	소성	후	고광택	연마	처리하여	산화물	층을	완전히	제거해야	합니다.

18.13 세라믹	축성:	소성	후	냉각	단계

합금
최고	가열	속도 세라믹	<	900°C 세라믹	>	900°C

장시간 보통 급속 장시간 보통 급속

V-Gnathos Plus 60	°C	/	min  

Esteticor® Ideal H 60	°C	/	min    

Esteticor® Avenir   

V-Supragold  

Esteticor® Cosmor H    

V-Classic  

Esteticor® Implant 76   

의무	사항이	아닙니다.	반드시	세라믹	제조업체의	정보에도	유의하십시오!

19 재료

19.1 성분(%)

합금
Au + Pt 

메탈
Au Pt Pd Ag Cu Sn Zn In Ga Ir Ru Rh Fe 기타

V-Gnathos Plus 97.85 85.90 11.70 1.50 0.10 0.05 0.20 0.05 Mn	0.10,
Nb	0.40

Esteticor® Ideal H 97.00 85.50 9.90 1.50 0.40 0.80 0.50 1.10 0.10 0.20
Esteticor® Avenir 97.40 84.00 10.90 2.40 0.20 2.20 0.10 0.20  

V-Supragold 97.05 83.00 8.75 5.20 2.80 0.10 Ta	0.10
B	0.05

Esteticor® Cosmor H 96.50 78.50 10.00 7.80 3.50 0.20
V-Classic 94.06 75.00 19.00 1.00 0.44 2.00 0.50 2.00 0.01 0.05
Esteticor® Implant 76 96.90 76.80 1.35 18.60 2.90 0.20 0.15
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19.2 물리적	특성

합금
WAK | 10–6 K–1 두께 용융점 탄성	계수

(25–500°C) (25–600°C) g/cm3 (ºC) GPa

V-Gnathos Plus 14.3 14.5 18.8 1025–1190 80
Esteticor® Ideal H 14.5 14.7 18.4 1045–1170 90
Esteticor® Avenir 14.2 14.6 18.7 1055–1185 100
V-Supragold 14.2 14.3 18.3 1070–1210 95

Esteticor® Cosmor H 13.8 14.0 17.9 1120–1280 100
V-Classic 14.0 14.3 16.4 1135–1270 105
Esteticor® Implant 76 13.7 13.9 16.9 1165-1290 115

19.3 기계적	특성

합금
경도	HV	5 항복강도	Rp	0.2% 항장력(Rm) 연신율	A5

MPa MPa %

주조	후 소성	후 주조	후 소성	후 주조	후 소성	후 주조	후 소성	후

V-Gnathos Plus 185 215 530 610 6

Esteticor® Ideal H 160 195 500 615 12

Esteticor® Avenir 205 240 670 755 6

V-Supragold 185 230 425 565 11

Esteticor® Cosmor H 195 215 565 705 13

V-Classic 220 250 565 735 15

Esteticor® Implant 76 205 235 630 785 10

재료	및	그	구성에	대한	자세한	정보는	제품별	재료	데이터	시트,	제품	정보	및	섹션	29의	제품	목록에서	찾을	수	있습니다.	모든	관련	문서는	웹	사
이트	www.cmsa.ch/docs에서	관련	제품	이름을	입력하여	찾을	수	있습니다.

20 보관	지침
제품	포장에	특정	보관	정보가	표시되어	있지	 은	한	제품을	원래	포장	상태로	건조한	장소,	실온	및	직사광선을	피해	보관할	것을	권장합니다.	올
바르지	 게	보관할	경우	제품	특성에	영향을	미쳐	관리에	실패할	수	있습니다.

21 환자	정보

늦어도	의치를	장착한	날에는	씹는	시스템	전체를	건강하게	유지하고	의치	기능을	유지하기	위해	정기적인	후속	관리가	필요하다는	사실을	환자에
게	알려야	합니다.	환자가	치아와	의치를	관리하도록	동기를	부여하고	교육을	받았는지	확인하십시오.
고정	및	제거	가능한	의치는	매우	높은	하중에	노출됩니다.	마모	징후는	정상이며	피할	수	없으며	감소할	뿐입니다.	마모	정도는	전체	시스템에	따라	
다릅니다.

22 주문	정보
주문과	관련된	정보는	이	문서의	섹션	29에	있는	제품	목록에서	찾을	수	있습니다.	제품	정보도	도움이	됩니다.	웹사이트	www.cmsa.ch/docs에서	
관련	제품	이름을	입력하여	이러한	문서	및	기타	관련	문서를	찾을	수	있습니다.

23 가용성
이	문서에	설명	및	나열된	일부	제품은	모든	국가에서	구매할	수	있는	것은	아닙니다.

24 로트	번호	추적	가능
사용된	모든	부품의	로트	번호는	역추적의	보장을	위해	문서로	기록해야	합니다.

25 이의	제기
제품과	관련하여	발생한	모든	사고는	즉시	Cendres+Métaux	SA에	보고해야	합니다.	이렇게	하려면	고객	고문에게	연락하거나	이메일	주소	claim-
cmbrand@cmsa.ch로	요청	사항을	보내주십시오.	또한	심각한	경우에는	귀하가	거주하는	관할	당국에	보고해야	합니다.

26 안전한	폐기
제품은	오염	정도를	고려하여	현지	규정	및	환경	규정에	따라	폐기해야	합니다.	Cendres+Métaux	Lux	SA는	귀금속	폐기를	기꺼이	받아들입니다.	안
내와	추가	정보는	귀하의	Cendres+Métaux	SA	대리점에	문의하십시오.

27 상표권
Cendres+Métaux	Holding	SA,	Biel/Bienne,	스위스의	등록된	상표:

Esteticor®	및	Livento®.	
특별히	명시되지	 는	한	«®»	표시가	있는	모든	제품은	Cendres+Métaux	Holding	SA의	등록	상표가	아니라	해당	제조업체의	등록	상표입니다.

28 면책
제조업체는	이러한	사용	지침을	준수하지	 아	발생한	손상에	대한	모든	책임을	거부합니다.	Cendres+Métaux	SA의	제품은	전체	개념의	일부이며	
관련된	원래	구성	요소	및	기기와만	사용하거나	결합할	수	있습니다.	그렇지	 은	경우	제조사는	모든	책임을	거부합니다.	이의	제기가	있는	경우	로
트	번호를	항상	함께	제시해야	합니다.
Cendres+Métaux	SA를	통해	배포되지	 은	제삼자	제품을	섹션	29의	제품	목록에	언급된	제품과	관련하여	사용하면	Cendres+Métaux	SA의	보증	
또는	기타	명시적	또는	묵시적	의무가	무효화됩니다.
특정	환자	사례에	대한	제품의	적합성에	대한	책임은	전문가의	재량입니다.	
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Cendres+Métaux	SA는	Cendres+Métaux	SA	제품	사용에	있어	전문적인	판단이나	관행상의	오류로	인해	발생하거나	이와	관련하여	발생하는	직
접,	간접,	징벌적	또는	기타	손해에	대해	명시적이든	묵시적이든	어떠한	책임도	지지	 습니다.
전문가는	섹션	29의	제품	목록에	언급된	제품의	최신	개발	및	해당	응용	프로그램을	정기적으로	연구해야	합니다.

이	문서에	포함된	설명은	Cendres+Métaux	SA	제품을	즉시	사용하는	데	충분하지	 다는	점에	유의해야	합니다.	섹션	29의	제품	목록에	지정된	제
품	사용	방법에	대한	치과,	치과	기술	및	숙련된	전문가의	지침에	대한	전문	지식이	항상	필요합니다.
번역에	불일치가	있는	경우	영어	버전이	우선합니다.	

29 제품	목록	

카탈로그	번호 포장
(g)

제품	명칭	
(재료)

일회용 표시 UDI-DI 기본	UDI-DI	

01000223 10

V-Gnathos Plus

아니요 CE	0483 97640173081046 764016651000040DT
01000224 25 아니요 CE	0483 97640173081053 764016651000040DT
01000225 10.0 아니요 CE	0483 97640173081060 764016651000040DT
01000226 30.0 아니요 CE	0483 97640173081077 764016651000040DT
01000227 31.1 아니요 CE	0483 97640173081084 764016651000040DT
01000265 10

Esteticor® Ideal H

아니요 CE	0483 97640173081466 764016651000040DT
01000266 25 아니요 CE	0483 97640173081473 764016651000040DT
01000267 10.0 아니요 CE	0483 97640173081480 764016651000040DT
01000268 30.0 아니요 CE	0483 97640173081497 764016651000040DT
01000246 10

Esteticor® Avenir

아니요 CE	0483 97640173081275 764016651000040DT
01000247 25 아니요 CE	0483 97640173081282 764016651000040DT
01000248 10.0 아니요 CE	0483 97640173081299 764016651000040DT
01000249 30.0 아니요 CE	0483 97640173081305 764016651000040DT
01000235 10

Esteticor® Cosmor H

아니요 CE	0483 97640173081169 764016651000040DT
01000236 25 아니요 CE	0483 97640173081176 764016651000040DT
01000237 10.0 아니요 CE	0483 97640173081183 764016651000040DT
01000238 30.0 아니요 CE	0483 97640173081190 764016651000040DT
01000220 10

V-Classic

아니요 CE	0483 97640173081015 764016651000040DT
01000221 25 아니요 CE	0483 97640173081022 764016651000040DT
01000222 10.0 아니요 CE	0483 97640173081039 764016651000040DT
01000259 10

Esteticor® Implant 76

아니요 CE	0483 97640173081404 764016651000040DT
01000260 25 아니요 CE	0483 97640173081411 764016651000040DT
01000261 10.0 아니요 CE	0483 97640173081428 764016651000040DT
01000262 30.0 아니요 CE	0483 97640173081435 764016651000040DT
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Cendres+Métaux SA

Rue de Boujean 122

CH-2501 Biel/Bienne

Phone +41 58 360 20 00

Fax +41 58 360 20 15

info@cmsa.ch www.cmsa.ch

30 포장에	있는	표시/기호

제조일자

제조사

카탈로그	번호

로트	번호

수량

www.cmsa.ch/docs

제시된	주소에서	전자	형식으로	받을	수	있는	사용	
설명서에	유의하십시오.

Rx	only 주의:	미국	연방법에	따라	이	제품은	의사	또는	의
사의	지시에	의해서만	판매할	수	있습니다.
CE	표시가	있는	Cendres+Métaux	제품은	해당	유
럽	요구사항을	충족합니다.

재사용	불가

비멸균

햇빛으로부터	보호하십시오

주의,	동봉된	문서	유의

 
고유한	제품	식별

EC REP 유럽			공동체의	대리인

수입상

의료제품
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